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Zielsystem fur die Abfall- und Ressourcenwirtschaft

Ziel

Ziel 1 Ziel 4

Ressourcen schonen, Schutz von Umwelt und
Ressourcen nutzen Bevoélkerung
Strategien
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Die Sammlung von Wertstoffen

konsequent weiterfuhren
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40 Jahre Erfahrung
in Hoch- und Tiefbau
in tragender Funktion
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Thermischer Aufschluss von Abfallen
als Prozess zur Wertstoffgewinnung:
Thermo-Recycling
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ot ZENTRUM FUR NACHHALTIGE
ABFALL- UND RESSOURCENNUTZUNG

Thermischer Aufschluss von Abféllen
als Prozess zur Wertstoffgewinnung:

Bilder: ZAR/KEZO
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Klarschlamm Abfall und Ressource

Kennzahlen zur Abwasserreinigung
fur den Kanton Zdrich pro Jahr:

* Reinigung von 222 Mio. m 3 Abwasser/Jahr

* in 65 offentlichen Anlagen

* 550 000 m3 Klarschlamm (6% TS)

» 110000 t entwasserter Klarschlamm (25% TS)
* 30'000 t Tockensubstanz (100% TS)




Phosphorfluss in der Schweiz:
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Stand der Technik weiterentwickeln
und anwenden

Stand der Technik

Stand der Technik weiterentwickeln
und anwenden

Stand der Technik
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Schweizer Banknote: 1957 - 1980
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Die Bausubstanz des Kantons Zurich
als kinftiges Rohstofflager

Dr. Stefan Rubli, Energie- und Ressourcen-Management GmbH

Zu%i'.é efa{}lajlt’){ ldTégle « g'ls.&]riegeggnen», 24. Méarz .
Entwicklung einer Ressourcenstrategie
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Dr. Stefan Rubii | Tagung «Kies fur Generationen»,
2010 |

24. Méarz

Stadt Zurich heute
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Wie gross sind nun unsere Rohstoffvorkommen in
der Bausubstanz?

Voraussetzungen:
Informationen zu den Materiallagern und Materialflissen.

Informationen zur Bewirtschaftung des Bauwerks (z.B. Neubau-,
Umbau- und Rickbauraten).
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Prognose zur Entwicklung des Gebaudevolumens
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Materiallager mineralische Baustoffe im Kt. ZH (201  0)
« Warfel: Kantenlange von 610 m

* 410 Mio. Tonnen

¢ 300 Tonnen pro EW

Modell: Entwicklung der mineralischen Baustofffliisse

7
Kiesbedarf im Hochbau
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Richi AG, Weinigen: Beton aus 50% Mischabbruchgranul
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Auswertung des Ruckbauprojekts ,Bernerstrasse”

Abgefuhrtes Ruckbaumaterial: 31'000 Tonnen
Anzahl Fahrten: 2190
Durchschnittliche Fahrdistanz: 13 km
Verwertungsquote: 91 Prozent

Rohstoffe in der Bausubstanz des Kantons Ziirich

Mineralische Baustoffe! 410 300
Holz 4,7 3,5
Metalle? 9,4 7
Total ~ 425 ~ 310

1 Kies, Sand, Asphaltbelag, Beton, Mauerwerk
2 Vorwiegend Eisen/Stahl (85%), Beton, Mauerwerk
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Cu-Lager in der Schweiz in kg/E und in Prozenten

Deponie:
50+/-10

Total: 269 + 31 kg/E,
davon 50 + 12 kg/E in Deponien

20%

Mobilien:
35+/-10
10%

Wittmer D.: Diss. ETH Nr. 16325
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Wo steckt das Kupfer in den Immobilien?

Wo steckt das Kupfer? Grobe Schatzung
Elektrische Leitungen 20-30 kg/E
Décher,

Dachentwésserung, 30 kg/E
Blitzableiter usw.

Sanitaranlagen 10 kg/E

Heizungsanlagen 15-20 kg/E
Total Immobilien: ca. 80 kg/E

Wittmer D.: Diss. ETH Nr. 16325

Wo steckt das Kupfer in der Infrastruktur?

Wo steckt das Kupfer?

Grobe Schatzung

Elektrische Leitungen 80-90 kg/E
Telekommunikation 15-20 kg/E
Bahn-, Tram-,

Busfahrleitungen 2 kg/E
Trafostationen 5 kg/E

Total Infrastruktur:

100-120 kg/E

Wittmer D.: Diss. ETH Nr. 16325
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Fazit

Heute kénnen Gber 90 Prozent eines selektiv zuriickg  ebauten
Gebdaudes wiederverwertet werden.

Um dies zu gewahrleisten, missen die Rahmenbedingungen fir
die Verwertung optimiert werden.

Die Recyclingkapazitaten und Absatzmdglichkeiten missen
ausgebaut werden.

Das Projekt ,Kies fiir Generationen” fordert beispielsweise den
Einsatz von Rickbaustoffen.

JKies fur Generationen*

Das Projekt «Kies fir Generationen» setzt sich dafir ein, dass
Ruckbaustoffe als alltdgliche und wertvolle Baumaterialien anerkannt
werden.

Ziele:

Mit guter Informationsarbeit den Stellenwert der Rickbaustoffe im
Baumarkt verbessern und sie als attraktive Alternative zu den
priméaren Ressourcen zu etablieren.

Ein von der Wirtschaft getragenes Zentrum zu schaffen, das
Wissen Uber Angebot, Verwendung und Herstellung von
Ruckbaustoffen vermittelt und der Baubranche als Plattform fir
den Informationsaustausch dient.

Rahmenbedingungen schaffen, um Rickbaustoffe in den
Kiesmarkt zu integrieren.
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Unsere Bauwerke sind auch Rohstofflager -
Nutzen wir das Naheliegende!
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Stoffkreislauf Recycling-Beton: Vom Ziel zur Tat

Stefan Bitterli, Kantonsbaumeister
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Haltung HBA

Grundsatzlich wird Uberall RC-Beton eingesetzt
Ausnahmen nur aus technischen Griinden

Der Anteil an RC-Zuschlagsstoffen soll moglichst
hoch sein (bis 80% maoglich)

Nach Moglichkeit werden auch Zuschlagsstoffe
aus Mischabbruch eingesetzt

28



Stand heute

+ RC-Beton ist technisch ausgereiit und erprobt

» Die notigen technisch/normativen Grundlagen sind
verflgbar

* Bel richtiger Verarbeitung sind auch fur Sichtbeton

keine asthetischen Einschrankungen vorhanden

» Bei den Herstellern und den Verarbeitern fehlt zum
Teil noch die Erfahrung

» Die Kosten sind in der Regel nicht hoher
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Anwendungsgebiete RC-Betonarten

SIA Merkblatt 2030 RC-Beton (2010)
sichert

+ die Herstellung und Verwendung von
Recyclingbeton

* mit Zuschlagstoffen aus Betonabbruch und
Mischabbruch
durch

+ klare Anforderungen an die Gesteinskornungen
+ klare Klassierung der Gesteinskornungen
+ klare Bezeichnung der Betonsorten
+ klare Anfarderungen bezuglich Prufungen
und
+ klare Angaben zur normgemassen Bemessung
der Bauwerke aus Recyclingbeton
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2005: 20% RC-Beton
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2009: 60% RC-Beton
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2011: >75% RC-Beton
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