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JAHRESBERICHT 2024 BEZUGSJAHR DATEN: 2023

EINLEITUNG

Im Rahmen des Inspektorats nimmt der Verband Baustoff Kreislauf Schweiz (ehe-
mals arv Baustoffrecycling Schweiz) im Auftrag des AWEL den ausgelagerten Voll-
zug fur die Inspektion der Bauabfallanlagen im Kanton Zirich wahr. Der Verband
Ubernimmt damit eine Drehscheibenfunktion zwischen den Anlagebetreibern und
dem Kanton. Er unterstitzt und begleitet die Anlagenbetreiber bei der Einhaltung
der umweltgesetzlichen und qualitativen Anforderungen der Produkte und hilft bei
der Weiterentwicklung der Prozesse. Der vorliegende Bericht liefert eine vertiefte
Einsicht in den Aufbereitungsprozess in den Anlagen und die daraus resultierenden
Materialflisse im Kanton Zlrich. Die Kennzahlen aus der Datenerfassung liefern ver-
lassliche Informationen zu Verwertungsquoten sowie lUber die Anteile von Material,
welche in der Verwendung von gebundenen oder losen RC-Baustoffen zum Einsatz
kommen. Schlussendlich sind sie wichtige Indikatoren, um den Stand in Bezug auf
die Verwertungsziele zu messen und zu validieren.

Im ersten Teil des Berichts sind die drei Typen von Bauabfallanlagen mit ihren Mate-
rialein- und -ausgangen, den Lagerbestanden sowie dem Verwertungsweg detailliert
beziffert und mit den dazugehdérigen Erkldrungen beschrieben. Im zweiten Teil folgt
das Baustoffkreislauf-Modell (BKM), es stellt die Bauaballflisse des Kantons Zlrich
in einer grafischen Ubersicht dar und erklart die Mengenverhéltnisse der Bauabfille
und der Produkte. Die Ergebnisse der Inspektionen sind dem dritten Teil des Berichts
zu entnehmen. Die Heatmaps zeigen die Liste der Prufkriterien flr die Inspektionen
und die Beurteilung nach Anlagetyp sowie die Resultate des Inspektionsjahres. Den
Abschluss bildet ein Rlckblick auf das Inspektionsjahr 2024 mit einem Ausblick auf
das kommende Jahr.

Das folgende Kapitel gibt vorerst eine allgemeine Ubersicht zu den erfassten Daten
in den Bauabfallanlagen im Vergleich zum Vorjahr.




BAUABFALLAUFBEREITUNGSANLAGEN KANTON ZURICH

UBERSICHT BAUABFALLANLAGEN

Die Inspektionen von vier BSA-Standorten wurden im Jahr 2024 durch den FSKB
vorgenommen und in RESSIS erfasst. Die Ergebnisse dieser Inspektionen liegen uns
nicht vor und werden daher im vorliegenden Bericht nicht behandelt. Allerdings sind
die Materialflisse dieser vier BSA in den Graphiken und Listen der Abfall- und Pro-
duktestréme enthalten und werden da ebenfalls zusammengefasst dargestellt.

Im Bezugsjahr 2023 haben alle erfassten Anlagen im Kanton Zirich rund 2.1 Millionen
Tonnen Rickbaumaterialien und weitere Abfélle aufbereitet oder an nachgelagerte
Verwertungsprozesse und Deponien weitergeleitet. Diese Menge liegt um 3'746 Ton-
nen (+0.2%) hdher als im Vorjahr. Bei den Bausperrgutsortieranlagen (BSSA) hat im
Jahr 2023 der gesamte Input im Vergleich zum Vorjahr um 31'653 Tonnen (-4.6%) ab-
genommen. Von den 659'894 Tonnen wurden 402'375 Tonnen Material weitergeleitet.
Diese Menge ist um 12.7% geringer als im Vorjahr: Im Jahr 2022 waren es 460'803
Tonnen weitergeleitetes Material aus der Gesamtmenge von 691'546 Tonnen. Das
bedeutet, dass im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 11.6% mehr Bau-
sperrgut in die Sortierung geftihrt wurde. Mit 257'518 Tonnen sind es 26'775 Tonnen
mehr im Vergleich zum Vorjahr mit 230'743 Tonnen. Die Mengen der Holzabfalle auf
den Altholzaufbereitungsanlagen (AA) haben um 15'623 Tonnen (-16.7%) abgenom-
men. Hingegen haben die angenommenen Mengen auf den Bauschuttaufbereitungs-
anlagen (BSA) um 139'189 Tonnen (+7.8%) zugenommen.

Die Umsetzung der Vorgaben zum Stand der Technik fir BSSA zeigen erfreulicher-
weise weiterhin die vom AWEL erwinschten Effekte:

* Die durchschnittliche Verwertbarkeitsquote aller BSSA im Kan-
ton Zurich liegt mit 95.9% (+5.45% seit 2022) trotz einer leich-
ten Abnahme nach wie vor auf einem hohen Wert und damit
weiterhin deutlich GUber dem Zielwert von 70%.

* Von den 31'567 Tonnen aussortierter Feinfraktion wurden im
Jahre 2023 ein Anteil von 24'244  Tonnen (entspricht 76.8%)
einer Verwertung zugefiihrt. Dies bedeutet eine Abnahme im
Vergleich zum Vorjahr, in dem 51.2% verwertet wurden. Die
restliche Menge des Feinanteils, namlich 7'324 Tonnen, wurde
in Deponien des Typs E abgelagert (Grosse Abnahme von 10'087
Tonnen im Vergleich zum Jahr 2022)

Die Tabelle 1 zeigt die Materialeingange des Jahres 2023 und die Anzahl inspizierter
Anlagen im Jahr 2024.
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Tabelle 1

Materialeingédnge | Materialeingange Anzahl Anlagen Anzahl Anlagen

im Vorjahrin t| im Jahr 2023 in t arv FSKB

BSA 1'778'503 1'917'692 25 4
(BnlisauAssortierte Fraktion) 230743 257'518 23 0
AA 93'783 78'159 8 0
Total 2'103'029 2'253'370 56 4

BSA = Bauschuttaufbereitungsanlage
BSSA = Bausperrgutsortieranlage
AA = Altholzaufbereitungsanlage

In der Abbildung 1 ist die Entwicklung der Materialeingdnge der Aufbereitungsan-
lagen flr den Zeitraum 2008-2023 abgebildet (bei BSA nur die funf relevantesten
Materialkategorien, ohne Aushub).

Der Materialeingang in BSA hat mit 1.92 Mio. Tonnen um 139'189 Tonnen (+7.8%)
gegenuber dem Vorjahresniveau zugenommen. Betroffen von der Zunahme waren
folgende Bauschuttfraktionen:

= Betonabbruch: +7.9 %,

*= Strassenaufbruch: -59.8 %

* Ausbauasphalt (PAK 0-250 mg/kg): +7.4 %,

* Ausbauasphalt (PAK 250-1'000 mg/kg): +20.5 %.
* Mischabbruch: +42.6%

Die Materialeingange in die BSSA im Jahr 2023 haben im Vergleich zum Vorjahresni-
veau um 4.6% abgenommen. Dies resultiert aus dem Zusammenspiel der Abnahme
der umgeschlagenen Fraktionen (-12.7%) und der Zunahme des sortierten Bausperr-
guts bzw. von gemischten Bauabfadllen (LVA-Code [ak] 17 09 04, +11.6%).

Der Materialeingang aller Holzabfalle in die AA liegt mit 78'159 Tonnen um 16.7%
tiefer als im Vorjahr. Die angenommenen Mengen Altholz [ak] stammen gréssten-
teils von Baustellen bzw. aus Rickbau und liegen mit 61'658 Tonnen um 19.5% tie-
fer als im Vorjahr. Ebenfalls hat die Annahme problematischer Holzabfélle (-4.7%)
sowie diejenige von unbehandeltem Restholz und von naturbelassenen Holzabfallen
(-3.8%) weniger abgenommen.




Materialinput in Bauabfallanlagen im Kanton Ziirich von 2007 bis 2023 in Tonnen
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Abbildung 1 Materialinput in Bauabfallanlagen im Kanton Zirich 2007-2023
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BAUSCHUTTAUFBEREITUNGSANLAGEN (BSA)

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 1,92 Mio. Tonnen Material in BSA angenommen (nur
die 5 wichtigsten Bauschuttfraktionen). Die grosse Differenz von 139'189 Tonnen
(+7.8%) zeigt, dass der Markt des Rlickbaus eine gute Vitalitat zeigt (Abbildung 1).
In der Tabelle 2 sind die Ein- und Ausgange in BSA zu entnehmen.

Wie in den letztjahrigen Berichten wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass
fir die Herstellung von RC-Kiesgemischen vermutlich nicht nur Strassenaufbruch
und kiesiger Aushub verwendet wird. Ein Hinweis daflr lieferte, wie auch schon in
den vergangenen Jahren, die Mengen produzierter RC-Kiesgemische, fur die bei der
Herstellung zu geringe Mengen Strassenaufbruch und kiesiger Aushub zur Verfligung
standen. Die daraus resultierende Differenz entspricht daher dem verwendeten An-
teil Primarkies (Kies aus Baustellen) zur Herstellung von RC-Kiesgemischen. Der
Anteil Primarkies (Kies aus Baustellen) zur Herstellung von RC-Kiesgemischen liegt
im Jahr 2023 bei 81'550 Tonnen, was einem Anteil vom 3.5% aller angenommenen
Bauschuttfraktionen entspricht (Tabelle 2).

Tabelle 2

Materialinput in BSA im Jahr 2023

BAUABFALLKATEGORIE MENGE [T] [%]
Betonabbruch 932'254 39.8
Mischabbruch 466'798 19.9
Ausbauasphalt <250 mg/kg PAK 425'710 18.2
Primarkies (Kies aus Baustellen) 81'550 3.5
Strassenaufbruch 68'407 2.9
Il::‘s’ﬁ:icmh:::::fatfs und schwach verschmutztes 317'204 13.5
Ausbauasphalt 250-1'000 mg/kg PAK 24'524 1.0
Andere Bauabfille 26'465 1.13
Total 932'254 100
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Tabelle 3

Materialoutput aus Aufbereitung der BSA im Jahr 2023

KANTON ZURICH

MATERIALKATEGORIE MENGE [T] [%]
RC-Betongranulatgemisch 599'341 33.2
RC-Asphaltgranulatgemisch 334'104 18.5
RC-Kiesgemisch B 341'358 18.9
RC-Mischgranulatgemisch 470'015 26.0
RC-Kiesgemisch A 11'334 0.6
B-Material aus Aufbereitung 38'930 2.2
Dachziegelgranulat nach Bauabfallrichtlinie 0 0.0
Eisenmetalle 15 0.0
Brennbare Abfille 3'437 0.2
Total 1'798'534 100
Tabelle 4

Weitergeleitete Bauabfdille ohne Aufbereitung im Jahr 2023
BAUABFALLKATEGORIE MENGE [T] [%]
Mischabbruch 29'862 7.0
Il::‘s’ﬁﬁ:cmh:]t::izatles und schwach verschmutztes 289'010 67.4
Ausbauasphalt <250 mg/kg PAK 62'036 14.5
Andere Bauabfaille 16'757 3.9
Betonabbruch 30'842 7.2
Total 139'497 100
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Die hergestellten Mengen des RC-Granulats und der RC-Kiesgemisch-Ausstoss aus
den BSA im Kanton Zurich variieren im Jahresvergleich nach wie vor relativ stark.
Im Vergleich zum Vorjahr nahm der Ausstoss im Jahr 2023 insgesamt um 2.5% ab
(Abbildung 2). Abgesehen von RC-Mischgranulatgemisch ist der Umsatz aller recy-
celten Baustoffe 2023 im Vergleich zu 2022 gesunken. Den starksten - und aufgrund
des Produktionsverbots erwarteten — Riickgang verzeichnet Kiesgemisch A (-60,1%),
danach folgten RC-Betongranulatgemisch (-13,3%) und RC-Asphaltgranulatgemisch
(-17,8%). RC-Kiesgemisch B ist in etwa stabil (-1,4% im Vergleich zu den Verkaufen
2022). Der einzige nennenswerte Anstieg ist der Absatz von RC-Mischgranulatge-
misch mit einer Zunahme von 141'354 Tonnen (+43.0%) im Vergleich zum Vorjahr.

Die Abbildung 2 zeigt, dass Betongranulat nach wie vor das meistgenutzte Produkt
ist (1/3 des Umsatzes). An zweiter Stelle steht das Trio RC-Kiesgemisch B, RC-Misch-
granulatgemisch und RC-Asphaltgranulatgemisch. Sie machen jeweils zwischen 18%
und 25% der Verkaufe aus (siehe Tabelle 3). Nach einem starken Rickgang der Ton-
nagen zwischen 2019 und 2021 ist RC-Kiesgemisch B seit drei Jahren stabil. Trotz der
relativen Schwankungen, die im vorherigen Absatz detailliert beschrieben wurden,
sind die verkauften Tonnagen von RC-Mischgranulatgemisch und RC-Asphaltgranu-
latgemisch seit 2018 ziemlich stabil.

RC-Kiesgemisch A und P bleiben weit dahinter, wie dies bereits in den vorangehen-
den Jahren der Fall war.

Die Entwicklung des Einsatzes von RC-Granulaten, die in die gebundene Anwen-
dung (Konstruktions- und Magerbeton) gelangen, zeigt sich in Abbildung 3. Die Ent-
wicklung der gebundenen Tonnage spiegelt die beobachteten Schwankungen im Ge-
samtabsatz von RC-Baustoffe wider. Die Tonnage von RC-Betongranulatgemisch und
RC-Asphaltgranulatgemisch, das in Beton- und Asphaltmischwerken verwendet wird,
nimmt ab, aber der Prozentsatz der gebundenen Verwendung im Verhaltnis zur ge-
samten produzierten Gesteinskdrnung ist recht hoch: 69% flr Beton und 80% fur
Asphalt. Dies beinhaltet nicht die Tonnagen, die flur die Produktion der Kiesgemische
A und B verwendet wurden.

Die Tonnage von RC-Mischgranulatgemisch steigt in den Betonwerken. Fast das ge-
samte RC-Granulat wird in gebundener Form verwendet (97%).
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Materialoutput aus der Bauschuttaufbereitung
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Abbildung 2 Materialoutput aus der Bauschuttaufbereitung

11



Materialoutput in gebundene Anwendungen
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Abbildung 3 Materialoutput in gebundene Anwendung
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Seit der Inbetriebnahme von ARVIS 4.0 werden die Lagerbestande per 31. Dezember
flir jede einzelne Bauschuttfraktion sowie flr die daraus hergestellten RC-Produkte
systematisch erfasst. Die in ARVIS erfassten Lagerbestande werden ins nachfolgen-
de Jahr transferiert und zum effektiven Materialeingang erganzt. Dies ermoglicht
eine grafische Darstellung der Lagerbestande im Kanton Zlrich fir samtliche Bau-
schuttfraktionen (Abbildung 4).

Zunachst fallt bei diesen Lagerbestanden auf, dass sie einen erheblichen Anteil des
gesamten Abfallmaterialflusses ausmachen. So waren von den insgesamt 932'254
Tonnen Betonabbruch, die von den BSA im Jahr 2023 angenommen wurden, am 31.
Dezember 2023 noch 324'179 Tonnen (35%) bei den Recyclern gelagert. Dieser Pro-
zentsatz steigt flr Mischabbruch auf 59% und fir Ausbauasphalt mit weniger als 250
ppm PAK auf 78%.

Alle Lagerbestéande weisen einen absoluten Rickgang (in Tonnen) gegeniber 2022
auf. Der grdsste Lagerbestand im Kanton ist Asphalt, gefolgt von Beton und Misch-

abbruch. Der Lagerbestand an Strassenaufbruch sinkt seit 2019. Die Lagerbestande
der anderen in BSA verwertbaren Abfalle zeigen keine gleichmaBige Entwicklung.

Entwicklung der Lagerbestdande per Ende Jahr von 2017 - 2023
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1 2021
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setonaboruch
1
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Abbildung 4 Entwicklung der Lagerbestande per Ende Jahr
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BAUSPERRGUTSORTIERANLAGEN (BSSA)

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 659'894 Tonnen Material (leichte Abnahme um 4.6%
im Vergleich zum Vorjahr) auf BSSA angenommen (Tabelle 5). Bei 402'375 Tonnen
der angenommenen Abfédlle (-12.7% im Vergleich zum Vorjahr), die grdsstenteils
aus Riuckbaumaterial bestehen, handelt es sich um getrennt gesammelte und um-
geschlagene Fraktionen. Die nicht mineralischen Fraktionen, die im Vergleich zum
Vorjahr am meisten zugenommen haben, sind Altholz mit einer Zunahme von 114%
und Kunststoff mit einer Zunahme von 61%. Wahrend im Jahr 2022 19'868 Tonnen
Altholz respektive 4'625 Tonnen Kunststoffe angenommen wurden, waren es im da-
rauffolgenden Jahr 42'425 t respektive 7'429 Tonnen. Die Tabelle 7 zeigt die Menge
der verschiedenen Fraktionen, die unsortiert aus den BSSA abgefihrt wurden: ins-
gesamt 352'972 Tonnen. Diese Bauabfalle werden nicht sortiert und in andere Aufbe-
reitungsanlagen, in die stoffliche Verwertung, in Kehrichtverbrennungsanlagen oder
in Deponien weitergeleitet.

In den BSSA wurden 257'518 Tonnen Bausperrgut bzw. gemischte Bauabfalle (LVA-
Code [ak] 17 09 04) angenommen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer
Zunahme von 11.6%. Im Jahr 2023 wurden in den BSSA 243'187 Tonnen mittels
Grobsortierung (Sortierung von Hand oder mittels Bagger) oder in mechanischen
Sortieranlagen aufbereitet (Tabelle 6). 33'074 Tonnen an Feinfraktion fielen im Be-
zugsjahr 2023 bei der Sortierung aus den BSSA an; dies entspricht einer Abnahme
von 11.4% im Vergleich zu 2022. 7'324 Tonnen Feinfraktion wurden in Deponien ent-
sorgt, was einer Abnahme von 57.9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die rest-
lichen 24'244 Tonnen, die einem Anteil von 73.3% der gesamten Menge Feinfraktion
entsprechen, wurden aufbereitet und einer Verwertung zugefihrt. Die 24'244 Ton-
nen, die verwertet wurden, teilen sich dabei wie folgt auf: Der grdsste Teil mit 55.8%
wurde im Zementwerk verwertet, der Rest, mit 44.2%, wurde stofflich verwertet.

Der Anteil aussortierter Inertstoffe im Jahr 2023 betrug 34'759 Tonnen (+9.5% seit
2022), wovon 3'252 Tonnen (-29.8% seit 2022) in einer Deponie abgelagert wurden.
Der Rest wurde ebenfalls aufbereitet.
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Tabelle 5

Materialinput in BSSA im Jahr 2023

KANTON ZURICH

ABFALLKATEGORIE MENGE [T] [%]
Bausperrgut 257'518 39.0
Aushub U + T 110'924 16.8
Betonabbruch 23'784 3.6
Mischabbruch 28'585 4.3
Gemischte brennbare Abfille 88'532 13.4
Papier und Karton 39'709 6.0
Metalle 16'958 2.6
Altholz 42'425 6.4
Glas 14'894 2.3
Ausbauasphalt 0-1'000 mg/kg PAK 6'927 1.0
Diverse 17'216 2.6
Kunststoffe 7'429 1.1
Gips 4'992 0.8
Total 659'894 100
Tabelle 6

Materialoutput - aussortiert im Jahr 2023

ABFALLKATEGORIE MENGE [T] [%]
Gemischte brennbare Abfdlle 90'194 37.1
Inertstoffe aus Sortierung 72'259 29.7
Feinmaterial 11'389 4.7
Altholz 24'696 10.2
Mischabbruch 7'022 2.9
Betonabbruch 1'451 0.6
Metalle 16'812 6.9
Ausbauasphalt 0-1'000 mg/kg PAK - 0.0
Diverse 14'203 5.8
Gips 5'162 2.1
Total 243'187 100
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Tabelle 7

Weiterleitung ohne Sortierung aus BSA im Jahr 2023

ABFALLKATEGORIE MENGE [T] [%]
;J“r:\slﬁzicmh:t::izatles- und schwach verschmutztes 110'924 31.5
Betonabbruch 23'784 6.8
Mischabbruch 28'585 8.1
Gemischte brennbare Abfille 64'204 18.2
Papier und Karton 39'709 11.3
Metalle 16'958 4.8
Altholz 16'347 4.6
Glas 14'894 4.2
Diverse 17'187 4.9
Ausbauasphalt 0-1'000 mg/kg PAK 6'927 2.0
Kunststoffe 7'429 2.1
Gips 4'992 1.4
Inertstoffe aus Umschlag 1'032 0.3
Total 352'972 100

Im Rahmen der Inspektionen von BSSA im Kanton Zlrich weist Baustoff Kreislauf
Schweiz den Stand der Technik (SdT) nach. Der SdT flr BSSA ist im folgenden
Dokument festgehalten: «Stand der Technik fir die mechanische Aufbereitung von
Bausperrgut: Ermittlung und Beschreibung vom 24. Juli 2014 (Stand am 19. August
2016, Version 6)». Die BSSA im Kanton Zlrich halten den vom AWEL erlassenen SdT
bezliglich den Verwertbarkeitsquoten und weiteren Indikatoren in den allermeisten
Fallen ein.

Die Betreiber der BSSA im Kanton Zirich werden angehalten, Massnahmen einzu-
leiten, falls ihre Anlagen nicht dem Stand der Technik entsprechen. Ein wesentlicher
Aspekt ist dabei, dass neben der konsequenten Abscheidung der Feinfraktion eine
Verwertbarkeitsquote von 60% (Behandlungskapazitat <5000 t/Jahr) bzw. 70% (Be-
handlungskapazitat >5000 t/Jahr) erreicht werden muss.
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In der Abbildung 5 ist die Entwicklung der Materialflisse aus den Sortierprozessen
der BSSA dargestellt. Die Werte fur den Zeitraum 2007 bis 2012 basieren auf Ab-
schatzungen (unterbrochene Linien). Der Gesamttrend seit 2014 lautet: Rickgang
der mineralischen Inertabfalle, die auf Deponien entsorgt werden, und Anstieg der
Fraktion, die stofflich oder thermisch verwertet wird.

Die Mengen, die noch auf Deponien entsorgt werden, betragen nur noch 15% der
Tonnage, die vor zehn Jahren entsorgt wurde. Dies ist umso bemerkenswerter, als
die Menge der von den BSSA zurickgenommenen Abfalle im selben Zeitraum um
38% gestiegen ist (+70'846 Tonnen).

Ein neuer Verwertungsweg flr die Feinfraktion 19 12 96 [ak] ist in der Abbildung 5
angegeben: die Verwertung in Zementwerken. Es ist zu beachten, dass ein Teil der
hier angegebenen Tonnage Uber die Verwertung eines mineralischen Abfalls, dem
Mischabbruch, ankommt.
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== = |nertstoffe in Deponie (19 12 12) == == Feinfraktion in Deponie (19 12 96)

250'000
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0

Inertstoffe in Deponie (19 12 12)
Feinfraktion in Deponie (19 12 96)
Verwertete Fraktionen

Feinfraktion (19 12 96) im Zementwerk

Total

Materialoutput aus Sortierung «Gemischte Bauabfille» 17 09 04 [ak]

Verwertete Fraktionen e Feinfraktion (19 12 96) im Zementwerk Total

I G :j;

2007 2008 2009 2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
45'472  44'491  45'255  45'255 45255 | 45255 @ 44'024  44'841 25186 @ 26'866 @ 25243 < 23'904 | 43'561 @ 13'861 5'356 4'630 3'252
24'863 | 24'327 < 24'745 < 24'745 < 24'745 | 24'745 24'072 30565 40'384 38261 @ 17'321  18'969 18'303  1'149 13157  17'410  7'324
49'799 | 129'430 89262 116'042 132'760 121'500 120164 124'650 156'604 177'988 178'845 174'692 187'838 178783 199'461 208'703 246'943

1747 1'804 7'180 2'270 12'638 = 13'5639
120'134 198'248 159'262 186'042 202'760 191'500 186'672 200'056 222'174 243115 221'409 217'565 | 249'702 193'793 217'974 230743 257'518

Abbildung 5 Materialoutput aus Sortierung gemischte Bauabfalle
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Anteil am gesamten sortierten Materialoutput in %

BAUABFALLAUFBEREITUNGSANLAGEN KANTON ZURICH

Abbildung 6 zeigt die Entwicklung der Verwertungsquote von BSSA seit 2007. Die-
se Quote liegt seit 2015 bei tUber 70% und ist seither nie wieder unter diesen Wert
gesunken. Es handelt sich hierbei um eine durchschnittliche Quote, die aus allen
Tonnagen berechnet wurde, die aus der BSSA-Sortierung stammen und auf Deponien
gelangen - es handelt sich also nicht um den Durchschnitt der Quoten der verschie-
denen Sortieranlagen (BSSA).

Verwertbarkeitsquote bezogen auf sortierte Fraktion
«Gemischte Bauabfille» 17 09 04 [ak]
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90%
80%
70%
60%
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10%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Abbildung 6 Verwertbarkeitsquote gemischte Bauabfalle
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ALTHOLZAUFBEREITUNGSANLAGEN (AA)

Die 9 Altholzaufbereitungsanlagen, deren Daten im Jahr 2023 erfasst wurden, ha-
ben rund 78'159 Tonnen Altholz und Holzabfalle (-16.7% im Vergleich zu 2022 mit
93'783 Tonnen) angenommen.

In Tabelle 8 und Tabelle 9 sind die Ein- und Ausgange der Altholzaufbereitungsan-
lagen im Jahr 2023 dargestellt. Im Jahr 2023 betrugen 61'658 Tonnen des angelie-
ferten Materials [ak]-Abfalle gemass der Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen
(VeVA). Dies entspricht 79% der Gesamtmenge im Jahr 2023 und bedeutet eine Ab-
nahme von 19.5% im Vergleich zum Jahr 2022. Weiter wurden 1'739 Tonnen (4.7%
des Total's) problematische Holzabfalle angenommen. Dies entspricht einer Abnahme
von 2.2% im Vergleich zum Vorjahr. Die letzte Fraktion der Annahme von Holzabfal-
len, mit 14'763 Tonnen (18.9%), umfasst das ausschliesslich mechanisch bearbeitete
Restholz und die naturbelassenen Holzabfadlle. Die angenommene Menge hat 2023
um 16.7% abgenommen. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Gesamtmenge
sinkt. Das letzte Maximum wurde 2020 mit 112'523 Tonnen verzeichnet.

Vergleichbar zu dieser Abnahme des Material-Inputs hat ebenfalls der Material-Out-
put im Jahr 2022 stark abgenommen, namlich mit 87'996 Tonnen um 17.6%. Eine
grosse Menge geschreddertes Holz [ak] wird Uber Sortierung aus den BSSA gewon-
nen: im Jahr 2023 waren dies 24'696 Tonnen, was einer Zunahme von 9.2% gegen-
Uber dem Vorjahr entspricht. Viele der AA befinden sich an Standorten, an denen
auch BSSA betrieben werden.

In der Tabelle 9 fallt zudem auf, dass der Materialausgang problematischer Holzab-
falle auch im Jahr 2023, mit 6'362 Tonnen (+29.7% im Vergleich zum Vorjahr), 3.7-
mal hoher ist als der Materialeingang. Wiederum ist dies nicht nur mit dem Anteil von
aussortierten problematischen Holzabfdllen aus dem Altholz zu erkléren, da dieser
Anteil viel zu hoch ist, um ihn allein auf diesen Umstand zuruckzufihren. Der weitaus
gréssere Anteil ist auf die Umklassierung von Althdélzern zurickzuflihren, die in der
KVA der Zircher Abfallverwertungs-AG (ZAV) vorgenommen wird. Die ZAV klassiert
samtliche angenommenen geschredderten Holzabfalle auf problematische Holzabfal-
le um, obwohl es sich dabei zum grdssten Teil um Altholz handelt. Die Menge proble-
matischer Holzabfédlle im Ausgang der AA wird also um diesen Anteil falsch erfasster
Althélzer erhdht. Interessant ist die Tatsache, dass im Jahr 2023 die Menge Altholz
im Material-Output ebenfalls grésser ist als der Input, namlich um 9'837 Tonnen, was
bedeutet, dass die Menge im Ausgang um 12.6% grdsser ist als diejenige im Eingang.

70.3% der aufbereiteten Holzabfalle wurden in Altholzfeuerungen und KVA thermisch
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verwertet (Abbildung 7). Der Rest (29.7%) gelangte in die stoffliche Verwertung, d.h.
in die Spanplattenproduktion im In- und Ausland. Die einzige Anlage in der Schweiz,
die Spanplatten aus Holzabfédllen herstellt, ist die SWISS KRONO in Menznau im Kan-
ton Luzern. Diese Firma hatte 2023 Probleme (Brandereignis), was wahrscheinlich
einen grossen Teil des Rickgangs (-41.7%) des Prozentsatzes erklart, der in diesen

Materialpfad geschickt wurde

Tabelle 8

Materialinput in AA im Jahr 2023

HOLZABFALLKATEGORIE MENGE [T] [%]
Restholz & naturbelassene Holzabfélle [nk] 14'763 18.9
Altholz alle [ak]-Codes 61'658 78.9
Problematische Holzabfille [S] 1'739 2.2
Total 78'159 100
Tabelle 9

Materialoutput aus AA im Jahr 2023

HOLZABFALLKATEGORIE MENGE [T] [%]
Restholz & naturbelassene Holzabfélle [nk] 15'800 18.0
Altholz alle [ak]-Codes 65'835 74.8
Problematische Holzabfalle [S] 6'362 7.2
Total 87'996 100

Im Rahmen der Inspektionen von AA wird die Kontrolle der Qualitat von Holzabfal-
len in Abhangigkeit von ihrer Verwertung vorgenommen. Diese Kontrolle ist Teil der
VeVA-Vollzugshilfe zur umweltvertraglichen Entsorgung von Holzabfédllen. Sie sieht
vor, dass geschredderte Holzabfalle und Altholz, sofern diese in die stoffliche Ver-
wertung (Spanplattenproduktion) oder in eine Altholzfeuerung (ohne weitergehen-
de Rauchgasreinigung) gelangen, alle 3'000 Tonnen beprobt werden missen. Holz-
abfélle, die in Anlagen mit weitergehender Rauchgasreinigung thermisch verwertet
werden (z.B. KVA oder Zementwerke), sind von dieser Analysenpflicht befreit. Die

21



Anteil stoffliche bzw. thermische Verwertung in %

JAHRESBERICHT 2024 BEZUGSJAHR DATEN: 2023

Prifung der Analysen hat ergeben, dass die Grenzwerte zur stofflichen Verwertung
in den meisten Fallen eingehalten werden. Alle Grenzwerte fur die thermische Ver-
wertung in Altholzfeuerungen wurden eingehalten. Daraus kann der Schluss gezogen
werden, dass die Vorgaben aus dem VeVA-Vollzug zur Entsorgung von Holzabféllen
fur die inspizierten AA im Kanton Zurich eingehalten werden.

Anteil stoffliche und thermische Verwertung von Altholz
aus der Altholzaufbereitung in %
100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%

 thermische Verwertung% [ stoffliche Verwertung %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

10%

0%

Abbildung 7 Anteil stoffliche und thermische Verwertung von Altholz
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BAUSTOFFKREISLAUF-MODELL

Im Baustoffkreislauf-Modell (BKM) auf der folgenden Seite (Abbildung 8) werden
alle in diesem Bericht behandelten Materialflisse des Kantons Zlrich in vereinfach-
ter Weise dargestellt. In diesem Modell sind vor allem die Mengenverhaltnisse der
Bauabfadlle und der Produkte anschaulich dargestellt. Die Menge der behandelten
Abfalle auf BSSA und AA macht, bezogen auf die Menge aller behandelter Abfalle im
Jahr 2022, nur knapp 15% aus. Mineralische Bauabfalle stellen also auch im Kanton
Zurich den weitaus grossten Abfallstrom dar (Aushub- und Ausbruchmaterial ausge-
nommen). Weiter kénnen wir dem Modell entnehmen, dass nur flr die mineralischen
Bauabfalle und die daraus hergestellten RC-Produkte im Kanton Zirich ein Kreislauf
im Modell aufgezeigt werden kann. Fir Materialfraktionen aus den Aufbereitungs-
prozessen der BSSA und AA kénnen jeweils nur die Entsorgungs- bzw. Verwertungs-
wege aufgezeigt werden. Zurzeit ist nicht gesamthaft nachvollziehbar, ob die Abfalle
innerhalb oder ausserhalb des Kantons Zurich stofflich verwertet werden. Deshalb
ist in der Abbildung 8 das Kastchen «stoffliche Verwertung» ausserhalb der System-
grenze des Materialflusses platziert.

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, aufzeigen zu kénnen, welche Anteile an RC-Gra-
nulaten in den losen Einsatz gelangen und welche in den gebundenen Einsatz, also
Misch- und Betongranulate in die Produktion von Mager- oder Konstruktionsbeton
und Asphaltgranulate in die Asphaltproduktion. Dies ist uns im vorliegenden Mo-
dell gelungen (Abbildung 8). Der Anteil aller RC-Produkte in gebundenen Anwendun-
gen betragt 62% (1'135'605 Tonnen), gegenuber den ungebundenen Anwendungen
(666'583 Tonnen). Im Anteil aller RC-Produkte, die in gebundene Anwendungen ge-
langen, ist das Asphaltgranulat, das in der Asphaltproduktion umgesetzt wird, eben-
falls enthalten. Der Materialfluss der RC-Produkte in gebundene Anwendungen wird
in der (Abbildung 3) dargestelit.
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Abbildung 8 Baustoffkreislaufmodell Kanton Zirich 2023
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ERGEBNISSE DER INSPEKTIONEN 2024

Im Inspektionsjahr 2023 haben samtliche 60 inspizierten Anlagen im Kanton Zlrich
die arv- und FSKB-Inspektion bestanden. Im Vergleich zum letzten Jahr, in dem 3
Anlagen die Inspektion nicht bestanden haben, ist dies eine erfreuliche Entwicklung.

Besonderheiten bei einzelnen Anlagen wurden im Rahmen des Jahresgesprachs mit
den Behdrdeverantwortlichen bereits diskutiert und werden in diesem Bericht nicht
einzeln aufgeflhrt. Es darf wie im Vorjahr gesagt werden, dass sich die Situation
bezlglich beanstandeter Prifkriterien jedoch allgemein weiter verbessert hat.

Die folgenden Heatmaps (Abbildung 9, Abbildung 10, Abbildung 11) zeigen die Liste
der Prufkriterien fir die Inspektionen und die Beurteilung nach Anlagetyp (BSA =
Bauschuttaufbereitungsanlagen, BSSA = Bausperrgutsortieranlagen, AA = Altholz-
aufbereitungsanlagen). Den Heatmaps ist auf der Zeile «Inspektion bestanden» zu
entnehmen, ob die Inspektionen jeweils bestanden wurde oder nicht. Den nachfol-
genden Zeilen sind die jeweiligen Prifkriterien zu entnehmen. Eine grine Beurtei-
lung bedeutet, dass die Anforderung an das Prifkriterium erfillt wurde. Eine gelbe
Beurteilung bedeutet, dass die Anforderung an das Prifkriterium nur teilweise erflllt
wurde und Massnahmen zu ergreifen sind. Eine rote Beurteilung bedeutet, dass die
Anforderung an das Prufkriterium ganzlich nicht erfullt wurde und Massnahmen zu
ergreifen sind. Falls harte Kriterien als rot beurteilt werden, wird die Inspektion als
«nicht bestanden» ausgewiesen. Oftmals ist bei rot beurteilten Prifkriterien eine
Intervention der entsprechenden kantonalen Fachstelle nétig.
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Gesamtiibersicht
Inspektionen 2024
Kanton Ziirich

Anlagetyp: BSA
Stand: 12.11.2024

Inspektion bestanden

1.1: Betriebsbewilligung

1.2: Betriek I

21:P g

2.1.1: Art der Platzentwésserung

2.1.2: Funktionalitét der Platzentwésserung

2.1.3: Einleitbedingungen und zugehdrige Analysen
2.1.4: Kontrolle und Leerung von MAB und/oder SS
2.1.5: Deckschicht

2.1.6: Lagerung Abfalle und RC-Produkte

2.1: [BSA] Platzentwasserung

2.1.1: [BSA] Art der Platzentwasserung

2.1.2: [BSA] Funktionalitat der Platzentwasserung

2.1.3: [BSA] Einleitbedingungen und zugehdrige Analysen
2.1.4: [BSA] Kontrolle und Leerung von MAB und/oder SS
2.1.5: [BSA] Deckschicht

2.2: Umweltvertragliche Lagerung

2.2.1: Lagerung von geschredderten Holzabféllen

2.2.2: Lagerung von Bausperrgut (gemischte Bauabfélle)
2.2.3: Lagerung von Feinmaterialien aus der Sortierung ...
2.2.4: Lagerung von wassergeféhrdenden fliissigen Abf...
2.2.5: Lagerung von Kihlschrénken oder anderen Gerat...
2.2.6: Lagerung von Elektro- und Elektronikgeraten

2.2.7: Lagerung von Altreifen

2.2.8: Lagerung von dligen Metallabfallen

2.2.9: Lagerung von geschredderten Metallabfallen (sta...
2.2.10: Lagerung und Umgang von Abféllen mit Asb...
2.2.11: Lagerung von b Aushub

2.2.12: Lagerung von weiteren Sonderabfallen

2.3: Sortenreine Lagerung

2.4: St;

2.4.1: Vorhandene Installationen

2.4.2: Wi it der i

2.4: [BSA] Staubmind, h

2.4.1: [BSA] Vorhandene Installationen

2.4.2: [BSA] Wirksamkeit der ind a...
2.5: Abgaswartung dieselbetriebener Maschinen oh...
2.5.1: Intervall der Abgaswartung

2.5.2: Partikeffilter

2.6: Sichere Lagerung von gefahrlichen Flii

2.6.1: Betriebseigenes Gebindelager

2.6.2: Meldung und Priifung Gebindelager

2.6.3: Tankanlagen

2.7: Invasive Neophyten

2.7.1: Vorhandensein von invasiven Neophyten

2.7.2: Bekdmpfung und Prévention

3.1: Konzept Ei

3.1.1: Mittel der Eingangskontrolle

3.1.2: Umsetzung der Eingangskontrolle

4.1: Materi | Bewilligte Abfélle und Me...
4.1.1: Annahme beuwilligte Abfalle

4.1.2: Mengenbeschrankungen des Lagers, der Annah...
4.2: Materi Abfallcodes und Verfahre...
4.2.1: Zuteilung Abfallcodes und Verfahren (Freigabe A...
4.2.2: Prozesse im Ausgang (Deponie oder Verwertung)
4.3: Materi | Lagerbesténde und Masse...
4.3.1: Lagerbestand

4.3.2: Massenbilanz

5.1: [BSA] Priifberichte RC-Produkte

5.3: Qualifizierte und dokumentierte Probenahme
5.3.1: [BSA] Probenahme RC-Produkte

5.4: Deponierte Abfélle und Feinanteile

5.4.1: [BSA] Feinanteile aus der Brechung von Mischab...
5.4.3: Nachweise weiterer deponierter Abfélle

Abbildung 9 Heatmap Bauschuttaufbereitung
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Gesamtiibersicht
Inspektionen 2024
Kanton Ziirich

Anlagetyp: BSSA
Stand: 12.11.2024

Inspektion bestanden

1.1: Betriebsbewilligung

1.2: Betriebsreglement

2.1:F i g

2.1.1: Art der Plat asserung

2.1.2: Funktionalitat der Platzentwasserung

2.1.3: Einleitbedingungen und zugehdrige Analysen

2.1.4: Kontrolle und Leerung von MAB und/oder SS

2.1.5: Deckschicht

2.1.6: Lagerung Abfalle und RC-Produkte

2.1: [BSSA] | dsserung
2.1.1: [BSSA] Art der P asserung
2.1.2: [BSSA] Funktionalitét der Platzentwasserung

2.1.3: [BSSA] Einleitbedingungen und zugehdrige Analy...

2.1.4: [BSSA] Kontrolle und Leerung von MAB und/oder...

2.1.5: [BSSA] Deckschicht

2.2: Umweltvertragliche Lagerung

2.2.1: Lagerung von geschredderten Holzabféllen

2.2.2: Lagerung von Bausperrgut (gemischte Bauabfélle)

2.2.3: Lagerung von Fei ialien aus der Sortierung ...

2.2.4: Lagerung von wassergefahrdenden fliissigen Abf...

2.2.5: Lagerung von Kiihlschranken oder anderen Gerét...

2.2.6: Lagerung von Elektro- und Elektronikgeraten

2.2.7: Lagerung von Altreifen

2.2.8: Lagerung von oligen Metallabfallen

2.2.9: Lagerung von geschredderten Metallabféllen (sta...

2.2.10: Lagerung und Umgang von Abfllen mit Asb...

2.2.11: Lagerung von | Aushub

2.2.12: Lagerung von weiteren Sonderabfallen

2.3: Sortenreine Lagerung

2.4: Staubmind

2.4.1: Vorhandene Installationen

2.4.2: Wi it der Staubmind hmen
2.4: [BSSA] ind b

2.4.1: [BSSA] Vorhandene Installationen

2.4.2: [BSSA] Wirksamkeit der Staubminder ...
2.5: Abg tung dieselbetriebener Maschinen oh...

2.5.1: Intervall der Abgaswartung

2.5.2: Partikelfilter

2.6: Sichere Lagerung von gefahrlichen Flii

2.6.1: Betriebseigenes Gebindelager

2.6.2: Meldung und Priifung Gebindelager

2.6.3. T 1

2.7: Invasive Neophyten

2.7.1: Vorhandensein von invasiven Neophyten

2.7.2: Bekampfung und Prévention

3.1: Konzept Ei Il

3.1.1: Mittel der Eingangskontrolle

3.1.2: Umsetzung der Eingangskontrolle

4.1: Materialbuchhaltung: Bewilligte Abfélle und Me...

4.1.1: Annahme bewilligte Abfélle

4.1.2: Mengenb a jen des Lagers, der Annah...

4.2: Materi Abfallcodes und Verfahre...

4.2.1: Zuteilung Abfallcodes und Verfahren (Freigabe A...

4.2.2: Prozesse im Ausgang (Deponie oder Verwertung)

4.3: Materi Lagerbestande und Masse...

4.3.1: Lagerbestand

4.3.2: Massenbilanz

4.4: [BSSA] Verwer

5.3: Qualifizierte und dokumentierte Probenahme

5.4: Deponierte Abfalle und Fei

5.4.2: [BSSA] Feinanteile (Restfraktion) aus der Bauspe...

5.4.3: Nachweise weiterer deponierter Abfalle

Abbildung 10 Heatmap Bausperrgutsortierung
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Gesamtiibersicht
Inspektionen 2024
Kanton Ziirich

Anlagetyp: AA
Stand: 12.11.2024

Inspektion bestanden

1.1: Betriebsbewilligung

1.2: Betriebsreglement

2.1: Platzentwasserung

2.1.1: Art der Platzentwasserung

2.1.2: Funktionalitat der Platzentwasserung

2.1.3: Einleitbedingungen und zugehdrige Analysen
2.1.4: Kontrolle und Leerung von MAB und/oder SS
2.1.5: Deckschicht

2.1.6: Lagerung Abfalle und RC-Produkte

2.1: [AA] Platzentwésserung

2.1.1: [AA] Art der Plat asserung

2.1.2: [AA] Funktionalitat der Platzentwésserung

2.1.3: [AA] Einleitbedingungen und zugehdrige Analysen
2.1.4: [AA] Kontrolle und Leerung von MAB und/oder SS
2.1.5: [AA] Deckschicht

2.2: Umweltvertragliche Lagerung

2.2.1: Lagerung von geschredderten Holzabféllen

2.2.2: Lagerung von Bausperrgut (gemischte Bauabfélle)
2.2.3: Lagerung von Fei ialien aus der Sortierung ...
2.2.4: Lagerung von wassergefahrdenden fliissigen Abf...
2.2.5: Lagerung von Kiihlschranken oder anderen Gerét...
2.2.6: Lagerung von Elektro- und Elektronikgeraten

2.2.7: Lagerung von Altreifen

2.2.8: Lagerung von dligen Metallabfallen

2.2.9: Lagerung von geschredderten Metallabféllen (sta...
2.2.10: Lagerung und Umgang von Abféllen mit Asb...
2.2.11: Lagerung von belastetem Aushub

2.2.12: Lagerung von weiteren Sonderabféllen

2.3: Sortenreine Lagerung

2.4: Staubmind h
2.4.1: Vorhandene Installationen
2.4.2: Wi it der Staubmind h

2.4: [AA] Staubminderungsmassnahmen

2.4.1: [AA] Vorhandene Installationen

2.4.2: [AA] Wi it der Staubmind h...
2.5: Abgaswartung dieselbetriebener Maschinen oh...
2.5.1: Intervall der Abgaswartung

2.5.2: Partikelfilter

2.6: Sichere Lagerung von gefahrlichen Flii

2.6.1: Betriebseigenes Gebindelager

2.6.2: Meldung und Priifung Gebindelager

2.6.3: T: )

2.7: Invasive Neophyten

2.7.1: Vorhandensein von invasiven Neophyten

2.7.2: Bekampfung und Prévention

3.1: Konzept Ei

3.1.1: Mittel der Eingangskontrolle

3.1.2: Umsetzung der Eingangskontrolle

4.1: Materi I Bewilligte Abfélle und Me...
4.1.1: Annahme bewilligte Abfélle

4.1.2: Mengenbeschrankungen des Lagers, der Annah...
4.2: Materi Abfallcodes und Verfahre...
4.2.1: Zuteilung Abfallcodes und Verfahren (Freigabe A...
4.2.2: Prozesse im Ausgang (Deponie oder Verwertung)
4.3: Materi Lagerbestande und Masse...
4.3.1: Lagerbestand

4.3.2: Massenbilanz

5.2: [AA] Analysenberichte geschredderte Holzabflle
5.3: Qualifizierte und ierte Probenahi

5.3.2: [AA] Probenahme geschredderter Holzabfalle

5.4: Deponierte Abfalle und Fei

5.4.3: Nachweise weiterer deponierter Abfalle

Abbildung 11 Heatmap Altholzaufbereitung
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RUCKBLICK INSPEKTIONEN 2024, AUSBLICK 2025
Ende 2023 geht das siebte Betriebsjahr von ARVIS 4.0 zu Ende.

Im Vergleich zum Jahr 2021 hat die Gesamtmenge der angenommenen mineralischen
Bauabfalle in den Anlagen um 1.8% zugenommen, der Verkauf von mineralischen
RC-Produkten hat um 0.27% abgenommen. Der Grund flr diese Stabilitat ist sicher-
lich mitunter in Investitionen und Planungen im Bauwesen begriindet, die oftmals
bereits Jahre im Voraus getatigt werden. Es ist festzustellen, dass die Lagerung der
verschiedenen Abfalle, mit Ausnahme des Strassenaufbruchs, Ende 2022 zugenom-
men hat. Dies stellt eine gegensatzliche Entwicklung zu letztem Jahr dar, in welchem
die Lagerbestande aller Kategorien (bis auf den Mischabbruch) abgenommen haben.

Der Betonabbruch befindet sich im Gegensatz zu den anderen Kategorien seit der
EinfUhrung der Datenerfassung mit ARVIS auf héchstem Stand (ABBILDUNG 4). Die
folgenden Jahre werden zeigen, ob diese Zunahme in den Kategorien eine Ausnahme
war und ob die stetig steigende Tendenz ein Indikator flr die Nachfrage ist. Im Jahr
2021 lag der Anteil an Betongranulat und Mischgranulat, die in gebundener Form
wiederverwendet werden, unter dem gesetzten Ziel der vom Kanton ZH gesetzten
Verwertungsquote von 65%. Im Jahr 2022 ist eine deutliche Zunahme dieser Ver-
wertungsquote zu verzeichnen und erreichte einen Héchstwert von 75%. Damit lag
die Quote im Jahr 2022 Uber dem gesetzten Ziel.

Unterstrichen werden muss die Auswirkung auf den Entsorgungsweg, die die Ver-
wertung der Feinfraktion aus dem Mischabbruch in der Zementindustrie hat. Die
Verwertung als Klinkerersatz ermdglicht einen starken Rlickgang an deponierter
Feinfraktion und erhéht die Mengen an wiederverwertetem Mischabbruchgranulat
(siehe ABBILDUNG 2). Entgegen dem Trend der letzten Jahre wie auch entgegen dem
Bericht des BAFU «Mischabbruchverwertung in der Schweiz» und der Publikation
der Vollzugshilfe Uber die Wiederverwertung von mineralischen Bauabfallen, ist die
Menge der Feinfraktion in Deponien im Jahr 2022, wie auch bereits im Vorjahr, nam-
lich wieder gestiegen. Die nachsten Jahre werden zeigen, ob es sich dabei nur um
Ausnahmen handelt und ob sich der Trend weiter fortsetzen wird.

Die Verwertbarkeitsquote der BSSA lag im Jahr 2022 mit einem Wert von 90.4% wie
auch im Vorjahr, trotz einer leichten Abnahme, auf einem sehr hohen Niveau. Zwei
grosse Projekte haben die thermische Verwertung von Altholz seit Anfang 2020 an-
gekurbelt: Dank KWK-Energie und Substitution von fossilen Brennstoffen konnte der
Anteil an aufbereitetem Altholz in den Altholzaufbereitungsanlagen im Jahr 2021 um
11.2% gesteigert werden. Im Jahr 2022 ist dieser Anteil jedoch wieder um 20.8%
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gesunken. Grund dafur kdnnte der Brand einer grossen BSSA sein. Die Anzahl der
Anlagen, die die arv-Inspektion nicht bestanden haben, hat im Vergleich zum Vorjahr
von 12.5% auf 7% abgenommen. Dies stellt eine deutliche Verbesserung zu letztem
Jahr dar, in welchem die Anzahl der Anlagen, die nicht bestanden haben, zugenom-
men hatten. Somit wurde dieser Trend wieder umgekehrt und der Wert befindet sich
wieder auf demselben Niveau von 2020, denn damals waren es ebenfalls 7%.
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